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Каталог → ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ → ГОСТ СССР → 


	Название: ГОСТ 9.066-76 (1980, 1985, 1990)
	Наименование: Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Метод испытания на стойкость к старению при воздействии естественных клмиматических факторов
	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 апреля 1976 г. N 950
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